Polyméry, monoméry a
aditiva

registracia, autorizacia, CLP, KBU




polymér: je latka, ktora sa sklada z molekul charakterizovanych sekvenciou
jedného alebo viacerych druhov monomeérnych jednotiek

Polymeér tvori:
a) jednoducha hmotnostna vacsina molekul obsahujuca najmenej tri

monomérne jednotky, ktoré su kovalentne viazané aspon na jednu inu
monomernu jednotku alebo inu reagujucu zlozku

b) menej ako jednoducha hmotnostna vacsina molekul s rovnakou molekulovou
hmotnostou.

,Monomérna jednotka“ je v zmysle tejto definicie zreagovana forma
monomérnej latky v polyméri

monomeér: je latka, ktora je schopna vytvarat kovalentné vazby so sekvenciou
dalSich rovnakych alebo rozdielnych molekul za podmienok prislusne;
polymerizaCnej reakcie pouzivanej na konkrétny proces




vyrobca alebo dovozca polyméru predlozi
agenture ziadost’ o registraciu pre monomeérne
latky alebo akékolvek iné latky, ktoré este
nezaregistroval ziadny ucastnik
dodavatel'ského ret'azca, ak su splnené tieto
podmienky:

a) polymer pozostava minimalne z 2% hm.
tychto monomeérnych Iatok alebo inych latok vo
forme monomeérnych jednotiek a chemicky
viazanych latok a

b) celkové mnozstvo takychto monomernych
latok alebo inych latok tvori >1 tonu rocCne.



Polymeér moéze ako kazda ina latka definovana v
clanku 3 ods. 1 obsahovat’ aj prisady potrebné
na udrzanie stability polymeru a necistoty
pochadzajuce z vyrobného postupu.

Tieto stabilizatory a necistoty sa povazuju za
sucast’ latky a nemusia sa registrovat samostatne.

K stabilizatorom patria napriklad:
tepelné stabilizatory,
antioxidanty (oba uzitoCné pocas tvarovania) a

svetelnée stabilizatory (napr. na konzervaciu pocCas
pouzivania)



Niektore latky sa pridavaju do polymeérov na ucely:
upravy alebo zlepsenia ich vzhladu a/alebo
fyzikalno-chemickych vlastnosti

Napr.: pigmenty, mazadl a, zahustov
cCinidla, pripravkyetparrmriayz

Ked polymeéerny material taketo latky obsahuje, mal
by sa povazovat’ za zmes .

Na takéto latky sa vzt'ahuju bezné registracne
poziadavky




Dovozca polyméru pozostavajuceho z monoméru (monomerov)
musi monomery a/alebo iné latky zaregistrovat .

Vynimka:
vyrobca polyméru mimo Spolocenstva vymenoval
vyhradného zastupcu, ktory ma plinit povinnosti dovozcu; v

tomto konkretnom pripade je povinnostou vyhradného zastupcu
uskutocnit’ registraciu monomeéru (monomeérov)

monomeérne latky alebo iné latky pouzivané na vyrobu

polyméru uz boli zaregistrovaneé proti smeru dodavatelského
retazca,

naprr ak boli vyrobené v Spol ocCer
pol ymarmo Spol.ocenstva
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Klasifikacia:

Dovozca alebo vyrobca polyméru musi tento klasifikovat’
v sulade so smernicou DPD
v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Dovozca alebo vyrobca polyméru musi tento oznacovat
v sulade so smernicou DPD (do 1. juna 2015/2017)

v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 (CLP) (do 1. juna
2015/2017)

Notifikacia CLP
ak je polymeér klasifikovany ako nebezpecny
v sulade s clankom 39 a 40 nariadenia 1272/2008 CLP)
do jedného mesiaca od uvedenia latky na trh




Priklad z praxe
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2010: Danska kompetentna autorita podala dossier ku zmene
harmonizovanej klasifikacie styréenu

45 dni bolo urCenych pre verejnu konzultaciu

Vybor RAC mal 18 mesiacov na sformovanie stanoviska — dalej
pokracuje komitologicky proces

Odhadovany najskorsi mozny termin prijatia tejto zmeny
klasifikacie je koniec roka 2013

- = Fo [ @ Web [ echa.europa.euw/sk/harmonised-classification-and-labelling-previcus-consultations/-/substance/942 /search/styrene/term w | | - Wyhladat cez Google |

4 » Current consultations

*

[ Substance Details « Back to Substance List

[¥]

@ Substance Name Styrene

e EC Number 202-851-5 LK
CAS Number 100-42-5
Proposed or requested by Denmar k
Deadline for comments 24/11/2011
Comments received
Documents JLe 1
Hazard classes for which classification is proposed Reproductive toxicity; Specific target organ toxicity —

repeated exposure

Start of consultation 10/10/2011

*= this proposal is an addition to the current classification



Vysledny navrh Klasifikacia
harmonizovanej

ceen. O - GHS DSD

klasifikacie

styrénu Flam. Lig. 3 H226 R10
Acute Tox. 4 H332 R20

. Eye Irrit. 2 H319 R36/38

( fl ,a vrh d c)Skin Irrit. 2 H315

pril ohy VI,

Nariadenia

1272/2008)

POZOR

S B &
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AUTORIZACIA

HBCDD - latka z ,,candidate list”

2011: zahrnutie HBCD do Elrilohy XIV (latky, pre ktoré plati povinnost
autorizacie) v ramci REAC

januar 2014 - posledny mozny termin podania ziadosti o autorizaciu

povinnosti

od datumu zahrnutia latky do zoznamu ,candidate list® dodavatelia
vyrobkov, ktoré obsahuju latky zo zoznamu kandidatov v koncentracii
nad 0.1hm% musia poskytnut’ dostatoCné informacie, ich odberatelom
(plati napr. pre izolabné EPS dosky)

maju povinnost notifikovat ECHA latku zahrnutu do ,candidate list"

probl ®my
HBCDD moéze zmiznut z trhu EU
nahrada zatial neoverena (vlastnosti, technoldgia)



Vnutorn

vlastnosti
uvedamé
v clanku 57

Prechodné opatrenia

viastnost, resp.

Posledny modny
termin podania
Fiadosti ()

Datum zdkazu (%)

Vyhate (kategdrie)
pouEitia

Lehoty na
preckimanie

Hexabromeyklododekan
(HBCDD)
¢. ES: 221-695-9,
247-148-4,
¢. CAS: 3194-55-6
25637-99-4

a-hexabromeyklodo-

dekdn

¢. CAS: 134237-50-6,

f-hexabromevklodo-
dekdn

¢. CAS: 134237-51-7

y-hexabromeyklodo-
dekdn

c. CAS: 134237-52-8

PBT

21. januara
2014

21. jula 2015




HARMONIZOVANA KLASIFIKACIA

kompetentna autorita Svédska: navrh na harmonizovanu klasifikaciu
HBCDD

Nariadenie Komisie 618/2012

G02-109-00-4 exabromocyvclododecane 247-148-4 [1]
221-695-9(2]

5(12-109-00-4 e WY 247-148-4 [1]

221-695-9[2]




Conference of the Parties (COP) UNEP
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polymery: zmesi

povinnost' spracovania/poskytovania KBU
polymery klasifikovane ako nebezpecne
polymery obsahuju nebezpecne zlozky
polymery obsahuju latky z ,candidate list"

polymera obsahuju latky urCene na autorizaciu
alebo autorizovane latky

monomery a aditiva boli registrovane
(informacia o regsitracnych cCislach)
KBU v slovenskom jazyku

-




Dakujem za pozornost

WWW.euroleqg.sk



http://www.euroleg.sk/

